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Rigidité des matériaux : réaliser les mesures 5

Une fois imprimée, cette fiche est à découper en 3 pour ainsi fournir un tableau de mesures à 3 groupes 
(il faut donc l’imprimer en au moins 3 exemplaires pour fournir un tableau à l’ensemble des 7 groupes).

Groupe : ..............................

Réaliser 3 séries de mesure sur l’éprouvette de pin et reporter ses résultats dans le tableau suivant.

Tableau n°1 : mesure de la rigidité d’une éprouvette de pin (3 séries de mesures)

Charge

Série
150 g 300 g 450 g 600 g 450 g 300 g 150 g 0 g

Masse de  
l’éprouvette

Série 1

Série 2

Série 3
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Mesure de la rigidité : exemple du pin
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