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matÉriaux et objets quotidiens Module

Rigidité des matériaux : réaliser les mesures 5

Groupe : ..............................

Effectuer 3 séries de mesure pour chaque matériau mis à disposition et reporter les résultats  
dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°3 : mesure de la rigidité d’éprouvettes de divers matériaux (3 séries de mesures par matériau)

Matériau
Charge

Série
150 g 300 g 450 g 600 g 450 g 300 g 150 g 0 g

Masse de  
l’éprou-

vette

Série 1

Série 2

Série 3

Série 1

Série 2

Série 3

Série 1

Série 2

Série 3

Série 1

Série 2

Série 3
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